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edelstanl
Lose Flansche DIN 2642 PN10 4

DIN 2642 PN10

T Wst. 1.4571 / TP 316Ti
111 . f a Wst. 1.4404 / TP 316/316L
W N N: Wst. 1.4541 / TP 321
1

o __] Wst. 1.4301/07 / TP 304/304L
“ Abnahmepriifzeugnis gem.
EN 10204-3.1
ADWO0,ADW2,ADW9,ADW10

DN A D B1 C1 K L Anzahl Gewinde Gewicht
mm mm mm mm mm mm mm Schraubenloch Schrauben Kg/St.
10 17,2 90 19 14 60 14 4 M12 0,599
15 21,3 95 24 14 65 14 4 M12 0,689
20 26,9 105 30 14 75 14 4 M12 0,806
25 33,7 115 36 16 85 14 4 M12 1,11
32 42,4 140 46 16 100 18 4 M16 1,64
40 48,3 150 54 16 110 18 4 M16 1,86
50 60,3 165 65 16 125 18 4 M16 2,2
65 76,1 185 8 16 145 18 4 M16 2,62
80 88,9 200 94 18 160 18 8 M16 3,32
100 114,3 220 119 18 180 18 8 M16 3,67
125 139,7 250 145 18 210 18 8 M16 4,54
150 168,3 285 173 18 240 22 8 M20 5,6
200 219,1 340 225 20 295 22 8 M20 7,46
250 273 395 279 22 350 22 12 M20 10,3
300 323,9 445 329 26 400 22 12 M20 14
350 355,6 505 362 28 460 22 16 M20 18,5
400 406,4 565 413 32 515 26 16 M24 25
500 508 670 517 38 620 26 20 M24 37
600 610 780 618 44 725 30 20 M27 56,3

ALLE ANGABEN OHNE GEWAHR - TECHNISCHE ANDERUNGEN VORBEHALTEN!
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